
^AL1 Lİ3 I 
SEMİN VI erroN 

U B D R A T U V Ä S HİZMETLERİ 
KÄLTEST 

LABORATUVAR BASINÇ DAYANIM RAPORU 
NUMUNE BİLGİLERİ 
Yapı Denetim Kuruluşu: İ L K E Y A P I D E N E T I M 

Yapı Sahibi: L E R Z A N T U N A V E H İ S S . 

Yapı Adresi: K A D I K O Y 

Ada: m e Pafta: 34 Parsel: 28 
Test Standardı: TS EN 12390-3 Beton Sınıfı 
DökümYeri B O D R U M K A T T A B L I Y E 

C 3 0 

Rapor No: 3593 

Rapor Tarihi: 1 7 1 1 2 0 1 5 

Lab. No: 3593 

Hazır Beton Firması M İLTAŞ B E T O N 

Nr Kesit Alanı 
mm2 

22500 

Hacim 
m m 3 

3375 

Ağıriıi< 
g 

8046.0 

Birim Ağır. 
g/m m 3 

2.384 

Numune Yaşı 
gün 

28 

Alınış Tarihi 

20.10.2015 

Test Tarihi 

17.11.2015 

Kırılma Yükü 
kN 

929.6 

Basınç Dayanım 
MPa 

41.3 

Ort. 
MPa 

40.9 

22500 3375 8022.0 2.377 2 8 20.10.2015 17.11.2015 886.8 39.4 

22500 3375 8111.0 2 .403 28 20.10.2015 17.11.2015 945.0 42.0 

22500 3375 8011.0 2.374 28 20.10.2015 17.11.2015 954.8 42.4 41.3 

22500 3375 8011.0 2.374 28 20.10.2015 17.11.2015 898.8 39.9 

22500 3375 8034.0 2.380 28 20.10.2015 17.11.2015 937.4 41.7 

Deney Grafiği 
DenDeney Hızı:l.5 kN/sn. 
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Açıklamalar: 

Deneyleri Yapan: Onay 

İ nşaa t TeKn ike 
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R 8 N / 
NARIN 
N A R S 

17.11.2015


