
CONTROL İNŞAAT V E YAPI MALZ. 
LAB. HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
SAKANI-lâl 

BETON BASıNÇ DAYANıMı DENE RAPORU-

402 

2 

LAB:NO/RAPOR NO B5380-17/85380 BRN No: 14090847 Sayfa No: 1 

Yapı Denetim Kuruluşu I L K E Y A P ı D E N E T I M A Ş 

Yapı Sahibi (İşin Adı) FIKRET K E S K I N V E HISS. 

G Ö K O Z tNŞ.MÜH.BİLİHR İTH. SAN. V E TİC.LTD.ŞTİ. Müteahhit Firma 
Şantiye Adresi CAFERAĞA M H . HASıRCıBAŞı CD.NO:72 K A D ı K Ö Y 

Pafta - Ada - Parsel 19 69 

Numuneyi Alan E M I R H A N SARıGÜL Deneyi Yapan r J ^ l J y v ğ ' ^ EMİRHAN SARIGÜL 
NUMUNE BİLGİLERİ 

/ " N O R M A L K A T K O L O N PERDfaT^ 

V « 
\ t 3 

Alındığı Tarih ;.12.2017 Yapı Elemanı 
Lab. Geliş Tarihi 09.12.2017 Slump Sınıfı S3 
Numune Adedi (Adet) Numunenin Cinsi 
Hazır Beton Firması B O Ğ A Z I Ç I B E T O N 

150x150x150 mm küp 
Dökülen Beton Miktarı (m3) 45,0 

Beton Sınıfı C35 Numunenin Bakım Tarzı TS EN 12390-2'göre 
Mikser No 
Ortam Sıcaklığı (°C) 18 18 
Beton Sıcaklığı (°C) 24 24 25 25 25 25 
Alınış Saati 14:40 14:40 15:20 15:20 16:00 16:00 
Slamp (mm) 14 14 15 15 14 14 
İrsaliye No 307355 307355 307358 307358 307359 307359 

7 GÜNLÜK 
YAPILAN DENEY SONUÇLARI 

28 GÜNLÜK 
Deney Tarihi 15.12.2017 Deney Tarihi 05.01.2018 
Mik. 

No 

Basınç Dayanımı N/mm' 
(MPa) 

Mik. 

No 

Basınç Dayanımı N/mm' 
(MPa) 

Mik. 

No 

Basınç Dayanımı N/mm' (MPa) Mik. 

No 

Basınç Dayanımı N/mm' 
(MPa) 

24,3 10 1,1 45,8 5,2 

23,2 1,2 47,9 6,1 
25,7 12 2,1 49, İN 

46,9 / 
6,2 

13 2,2 7,1 
14 3,1 47,7 7,2 

15 3,2 48,3 
16 4,1 8,2 

17 4,2 9,1 
5,1 9,2 

O R T : 24,4 ORT : 47,6 
2-4 Mikser fem > fek-I-1,0 N/mm', 5 ve daha fazla Mikserden fem > fek2,0 N/mm' fc(min) = (fck-4) 

İSot ve Açıklamalar: 
LaboratuvarımiE Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/02/2015 tarih ve 505 sayılı Lab. İzin Belgesine sahiptir. 

Bu rapor Laboratuvarımızın izni olmadan değiştirilemez ve kısmen çoğaltılamaz. 

Uygulanan Standardlar : T S E N 12350-1/2 - TS E N 12390-2/3 - TS E N 206 - TS 13515 V E T S E N 2 0 6 

Deney sonuçları T S 13515 E K B l 'e göre değerlendirilmelidir. 

Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir 

Numunelerin ait olduğu yapı bölümü, temsil ettiği beton miktan ve yapı bilgileri deneyi talep edenin beyanıdır. 
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No 2381 Denetçi Belge 

CONTROL I N Ş A A T Y A P ı M A L Z E M E L E R I L A B O R A T U V A R H I Z M E T L E R I SAN.VE TIC .LTD.ŞTI 

SITE M A H . E V R E N SOK N0.67 /A ÜMRANIYE/ IST , TEL:0541 504 14 86 TEL:0507 951 05 34 mail: controlyapi@gmail.com 
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