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Yapı Denetim Kuruluşu İLKE YAPI DENETİM A Ş 
Yapı Sahibi (İşin Adı) FİKRET KESKİN VB HİSS. 
Müteahhit Firma GÛKÖZ İNŞ.MOH.BİL.İHR.ÎTH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

CAFERAĞA M H . HASIRCIBAŞI CD.NO:72 KADIKÖY Şantiye Adresi 
Pafta - Ada - Parsel 19 69 
Numuneyi Alan Emirhan SARIGÜL Deneyi Yapan 

NUMUNE BİLGİLERİ 
Alındığı Tarih 04.01.2018 Yapı Elemanı NORMAL KAri^ÖLO^EfeRDE TABLİYE 
Lab. Geliş Tarihi 05.01.2018 Slump Sınıfı S3 
Numune Adedi (Adet) Numunenin Cinsi 150x150x150 mm küp 
Hazır Beton Firması BOĞAZİÇİ BETON Dökülen Beton Miktan (m3) 60,0 
Beton Sınıfı C3S/45 Numunenin Bakım Tarzı 
Mikser No 1 
Ortam Sıcaklığı (°C) 14 14 14 

TS EN 12390-2'göre; 

14 14 
Beton Sıcaklığı (°C) 18 19 19 
Alınış Saati 13:00 13:00 13:45 13:45 15:20 15:20 
Slamp (mm) 
İrsaliye No 

14 14 15 15 14 
308255 308255 308256 308256 308258 308258 

7 GÜNLÜK 
YAPILAN DENEY SONUÇLARI 

28 GÜNLÜK 
Deney Tarihi 11.01.2018 Deney Tarihi 01.02.2018 
M l k 

No 

Basınç Dayanımı N/mm^ 
(MPa) 

M i k 

No 

Basınç Dayanımı N/mm^ 
(MPa) 

Mik. 

No 

Basınç Dayanımı N/mm^ (MPa) IVIik. 

No 

Basınç Dayanımı N/mm^ 
(MPa) 

29 10 1,1 47,5 5,2 
28,8 11 1,2 46,8 6,1 
26.8 12 2,1 49,3 6,2 

13 2,2 48,3 7,1 
14 3,1 48,7 7.2 

15 3,2 49,8 

16 4,1 8.2 
17 4,2 9.1 

5,1 9,2 

O R T : 28,2 O R T : 48,4 
2-4 Mikser fem > fek-I-1,0 N/mmS S ve daha fazla Mikserden fem > fek -l- 2,0 N/mm' fc(min) = (fck-4) 

^Not ve Açıklamalar: 
' Laboratuvarımız Çevre ve Şehircililc Bakanlığının 18/02/2015 tarih ve 505 sayılı Lab. İzin Belgesine sahiptir. 

^ Bu rapor Laboratuvarımızın izni olmadan değiştirilemez ve bsmen çoğaitilamaz. 

* Uygulanan Standardlar : T S E N 12350-1/2 - TS E N 12390-2/3 - TS E N 206 - T S 13515 V E TS EN206 

* Deney sonuçları T S 13515 E K B l 'e göre değerlendirilmelidir. 

* Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir. 

* Numunelerin ait olduğu yapı bölümü, temsil ettiği beton miktan ve yapı bilgileri deneyi talep edenin beyanıdır. 

DENEYKYAPAN/ı 

Emir an 
Lab 

O N A Y L A Y A N 

Murat KABADA"^! 
Denetçi Müh 
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